
Muito Macia Macia Média Dura Muto dura

Argilito Xisto Verde Hematita Macia Hematita Dura Quartzito
Siltito Esteatito Quartzo Xisto Gnaisse Riolito

Talco Xisto Arenito Serpentina (Silicato) Máfica Sã Itabirito/Chert
TALCO CALCÁRIO DOLOMITO GRANITO JASPELITO
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Tabela Guia para Seleção de Coroas TRIMAN
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